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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Transport- und Montagesysteme fiir den Fertigteilbau

® Technische Fachabteilung

Unsere Mitarbeiter unterstitzen Sie gerne in lhrer Planungsphase mit Einbau-
und Verwendungsvorschlagen zum Einsatz unserer Transport- und Montagesys-
teme fur den Fertigteilbau.

& Sonderausfiihrungen

Individuell fur lhren speziellen Anwendungsfall.

& Praktische Versuche vor Ort

Wir stellen sicher, dass unsere Konzepte genau auf lhre Anforderungen zuge-
schnitten sind.

& Priifberichte

Zur Dokumentation und zu lhrer Sicherheit.

& Vor-Ort-Service

Gerne schulen unsere Ingenieure |hre Techniker und Produktionsmitarbeiter bei
Ihnen im Fertigteilwerk, beraten beim Einbau von Fertigteilen und helfen bei der
Optimierung Ihrer Produktionsablaufe.

® Hohe Anwendungssicherheit unserer Produkte

Enge Zusammenarbeit mit staatlichen Materialprifungsanstalten (MPA) und
- wenn erforderlich - bauaufsichtliche Zulassung unserer Produkte und Losungen.

& Software-Losungen

Bemessungsprogramme, Berechnungssoftware, Animationsfilme sowie Einbau-
teilkataloge finden Sie immer aktuell unter www.philipp-gruppe.de.

& Kontakt Technik

Telefon: +49 (0) 6021 /40 27-318
Fax: +49 (0) 6021 / 40 27-340
E-Mail:  technik@philipp-gruppe.de

& Kontakt Vertrieb

Telefon: +49 (0) 6021 /40 27-300
Fax: +49 (0) 6021 / 40 27-340
E-Mail:  vertrieb@philipp-gruppe.de
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Antragsteller:
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Gegenstand dieses Bescheides:
PHILIPP Sandwichanker MA und FA

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und 28 Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z10549.19 1.21.8-8/19
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

11 Regelungsgegenstand
Der PHILIPP Sandwichanker MA (nachstehend "Anker" genannt) in den GréRen 51, 76, 102,
127, 163, 178, 204, 229, 255 und 280 besteht aus einem zylindrisch gewalzten Blech in
verschiedenen Abmessungen mit runden und ovalen Léchern am Rand. Der PHILIPP
Sandwichanker FA (nachstehend "Anker" genannt) in verschiedenen Blechdicken in den
Grélen 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 und 400 besteht aus einem ebenen Blech in
verschiedenen Abmessungen mit runden und ovalen Léchern am Rand.

Auf der Anlage 1 sind die Anker MA und FA im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
Der Anker darf zur Herstellung von drei- oder vierschichtigen Stahlbetonwandtafeln
verwendet werden. Die Schichten bestehen aus einer Vorsatzschale und einer Tragschicht
aus Normalbeton sowie einer Lage Dammstoffplatten und ggf. einer Luftschicht. Die Anker
dienen zur Anbindung der Vorsatzschale an die Tragschicht.
Die Verankerung erfolgt in bewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens
C30/37 bis C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat".
Der Anker darf fir Konstruktionen der Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Il entsprechend
der DIN EN 1993-1-4:2015-10 bzw. der Z-30.3-6:2018-03-05 verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
Der Anker muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der
Anlagen entsprechen.
Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoff-
kennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Ankers missen den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdtberwachenden Stelle hinterlegten
Angaben entsprechen.
Fur den Anker sind die Werkstoffe in Anlage 2 und 3 angegeben.
Der Anker besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A nach
DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe,
Anforderungen und Prufungen”.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Ankers muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich sind das Herstellerkennzeichen, die
Zulassungsnummer und die volistandige Bezeichnung des Ankers anzugeben.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Uber-
einstimmungsnachweis erfullt sind.
Jeder Anker ist mit dem Herstellerkennzeichen nach Anlage 2 und 3 dauerhaft gekenn-
zeichnet.

Z10549.19 1.21.8-8/19
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2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannten Zertifizierungs-
stelle sowie einer regelmaBigen Fremduberwachung durch eine anerkannte Uberwachungs-
stelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolie
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen.
Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan
mafigebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prufung,
- Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,
Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Dle Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der =zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehtérde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungentigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverztglich zu
wiederholen.

Z10549.19 1.21.8-8/19

© 2019 PHILIPP GmbH, 63741 Aschaffenburg * Technische Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten « Februar 2019




PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2013 Seite 5 von 7 | 20. Februar 2019

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberpriifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukis durchzuftihren
und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probennahme und Prufungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

Far Umfang, Art und Haufigkeit der Fremduberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegte Prufplan mafigebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung
Die Verankerungen sind ingenieurmafig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzu-
fertigen. Die Konstruktionszeichnungen miissen genaue Angaben Uber Lage, Form, GroRe
und gegebenenfalls Ausrichtung der Anker enthalten.

Die Vorsatzschale ist mit den Ankern an der Tragschicht unverschieblich und unverdrehbar
zu befestigen. Je Fertigteil sind entweder ein Anker MA und mindestens ein Anker FA oder
mindestens drei Anker FA senkrecht bzw. waagerecht anzuordnen (siehe Beispiele in
Anlage 8). Bei Verwendung des Ankers MA entspricht der Ruhepunkt der Vorsatzschale der
Lage des Ankers. Die Anker sollten symmetrisch zu den Schwerachsen angeordnet sein.
Anker MA und parallele Anker FA sollten auf einer gemeinsamen senkrechten oder
waagerechten Achse angeordnet sein. Zwangungen, die durch die gemeinsame Anordnung
von Ankern FA und/ oder MA in einer dreischichtigen Stahlbetonwandtafeln auftreten
kénnen, missen bertcksichtigt werden.

Im Ubrigen Bereich des Fertigteils sind Anker VN, AN oder VB gemall Z-21.8-1986
vorzusehen.

Zwischen den Vorsatzschalen der einzelnen Stahlbetonwandtafeln und zu den angrenzen-
den Bauteilen sind Dehnungsfugen anzuordnen, so dass ein Kontakt der Vorsatzschalen
untereinander oder zu anderen Bauteilen hin verhindert wird.

In Vorsatzschalen mit einer Dicke von h, < 100 mm muss in der horizontalen und vertikalen
Richtung mindestens eine einlagige Bewehrung von 1,88 cm?#m je Richtung méglichst mittig
angeordnet sein. In Vorsatzschalen mit einer Dicke von hy = 100 mm und in Tragschichten
muss in der horizontalen und vertikalen Richtung mindestens eine zweilagige Bewehrung
von 1,88 cm?/m je Richtung und je Lage oberflachennah angeordnet sein.

Durch die Bohrungen der Anker MA bzw. FA ist eine Verankerungsbewehrung geman
Anlage 4, Tabelle 4 bzw. Anlage 7, Tabelle 8 zu fithren.

Die Montagekennwerte, Bauteilabmessungen sowie die Achs- und Randabsténde sind in
den Anlagen 4 bis 8 angegeben und miissen eingehalten werden. Fir Achsabsténde
zwischen zwei unterschiedlichen Ankern ist der groRere Mindestwert malgebend.

Z10549.19 1.21.8-8/19
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3.2 Bemessung

3.21 Allgemeines
Die Verankerungen sind ingenieurmaRig im Grenzzustand der Tragféhigkeit zu bemessen.
Der Nachweis der unmittelbaren értlichen Krafteinleitung der Anker in den Beton, im Bereich
der Vorsatzschale und in der Tragschicht ist erbracht.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen. Der statische
Nachweis fur die Betonschichten ist entsprechend DIN EN 1992-1-1:2011-01 zu erbringen.
Beim statischen Nachweis fir die Tragschicht darf eine Mitwirkung und stabilisierende
Funktion der Vorsatzschicht nicht herangezogen werden.
Fur die Anker VN, AN und VB sind die Regelungen geméfR Z-21.8-1986 zu beachten.

3.2.2 Ermittlung der Ankerkréafte
Die Ankerkrafte fur die Anker MA und FA sind aus Eigengewicht der Vorsatzschale, ggf.
Erddruck, Wind und Temperatur (nur AT) sowie ggf. Kriechen und Schwinden zu bestimmen.
Aus den Einwirkungen sind die Momentenbeanspruchungen des Ankers MA gemaR
Anlage 9 zu bestimmen.
Aus den Einwirkungen sind die Momentenbeanspruchungen und Querlastkomponenten des
Ankers FA gemaR Anlage 10 zu bestimmen.
Bei dreischichtigen Stahlbetonwandtafeln ist far die Einwirkung aus Temperatur ein
Temperaturgradient in der Vorsatzschale von AT =5K anzusetzen. Bei vierschichtigen
Stahlbetonwandtafeln ist fur die Einwirkung aus Temperatur ein Temperaturgradient in der
Vorsatzschale von AT = (1,5 « h,) K mit hy in [cm] anzusetzen. Eine Temperaturdifferenz AV
zwischen Vorsatzschale und Tragschicht muss nicht bestimmt werden, da der Nachweis
liber eine Begrenzung der Abstande der Anker FA vom Ruhepunkt der Vorsatzschale
gefuhrt wird.
Die Steifigkeiten der Vorsatzschale mussen mit den Grenzsteifigkeiten fur den Zustand |
oder Il ungtinstig berticksichtigt werden.
Krafte aus Zwangungen, die durch die gemeinsame Anordnung von Ankern FA und/ oder
MA in einer Stahlbetonwandtafeln auftreten kénnen, miissen beriicksichtigt werden.

3.23 Erforderliche Nachweise
Die Anker MA und FA sind auf Druck und Querlast mit Moment bzw. Zug und Querlast mit
Moment im Grenzzustand der Tragfahigkeit nachzuweisen.
Fur die Anker MA sind die Nachweise gemaR Anlage 9 zu fithren.
Fur die Anker FA sind die Nachweise gemaf Anlage 10 zu fulhren.

3.24 Bemessungswerte des Widerstands des Ankers und maximale zukissige Abstinde
Fur den Nachweis der Tragfahigkeit sind die Bemessungswerte des Widerstands der Anker
MA in Abhangigkeit von dem Durchmesser der Anker, der Dicke der Warmedammung und
ggf. der Vorsatzschalendicke in Anlagen 12 bis 15 angegeben.
Die Bemessungswerte des Widerstands der Anker FA sind in Abhéngigkeit von ggf. der
Ankerlange, ggf. der Dicke des Bleches und ggf. der Dicke der Warmedammung in den
Anlagen 17 bis 24 angegeben. Die maximal zulassigen Abstande der Anker vom Ruhepunkt
der Vorsatzschale emax sind in Abhadngigkeit von der Blechdicke und der Dicke der Wéarme-
dammung in Anlage 16 angegeben.

3.3 Ausfiihrung
3.341 Allgemeines
Der Einbau der Anker darf nur im Betonfertigteilwerk erfolgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen Gber den Nachweis der
vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemafe Montage der Anker vom
Technischen Werkleiter oder seinem Vertreter zu fiihren.

Z10549.19 1.21.8-8/19

© 2019 PHILIPP GmbH, 63741 Aschaffenburg * Technische Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten « Februar 2019




PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2013 Seite 7 von 7 | 20. Februar 2019

Die Aufzeichnungen mussen wahrend der Herstellung der Stahlbetonwandtafeln im Werk
bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind
ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unter-
nehmen aufzubewahren.

3.3.2 Herstellung der Stahlbetonwandtafeln

Die Herstellung von Stahlbetonwandtafeln mit den Sandwichankern MA, FA und VNK darf

nur von Unternehmen durchgefitlhrt werden, die die erforderliche Sachkenntnis und

Erfahrung mit diesen Ankern haben. Die Montage des Ankers ist nach den geman

Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen und den Arbeitsschritten geman

Abschnitt 4.2.2 bzw. der Montageanweisung in Anlage 25 bis 28 vorzunehmen.

Beim Entschalen der Stahlbetonwandtafeln miissen die Betonschichten einen Mittelwert der

Wirfeldruckfestigkeit des Betons fex cuse vOn mindestens 15 N/mm? aufweisen.

Die Herstellung hat in horizontaler Lage zu erfolgen.

Arbeitsschritte:

— Untere Betonschicht (Vorsatzschale oder Tragschale) schalen, inkl. der Anker MA und/
oder FA, ggf. VB bzw. AN gemaf} Z-21.8-1986 bewehren, betonieren und verdichten;

— Ggf. vorgeschlitzte Distanzplatte verlegen, wenn untere Betonschsicht = Vorsatzschale;

— Ggf. Vorgeschlitzte Dammstoffplatten nach Verlegeplan ziigig und zwéngungsfrei
verlegen. Die Dammstoffplatten durfen nicht nach dem Auflegen auf den Beton bzw. die
Distanzplatte geschnitten werden;

— Ggf. vorgeschlitzte Distanzplatte verlegen, wenn untere Betonschsicht = Tragschale;

— Ggf. VN gemanl Z-21.8-1986 bzw. VNK setzen und danach untere Betonschicht nach-
verdichten;

— Obere Betonschicht (Tragschicht oder Vorsatzschale) direkt auf der Warmedammung
bzw. die Distanzplatte bewehren, betonieren und verdichten. Weder beim Verlegen der
Bewehrung noch beim Einbringen und Verdichten des Betons durfen die Anker in der
unteren Betonschicht bewegt werden.

3.3.3 Transport, Lagerung und Montage der Stahlbetonwandtafeln

Fur den Transport und die Lagerung sind geeignete Transportanker zu verwenden.

Die Stahlbetonwandtafeln dirfen nur stehend oder in Schraglage gelagert und transportiert

werden. Das horizontale Stapeln der Stahlbetonwandtafeln ist nicht zuléssig. Die Unter-

stiitzung oder Auflagerung darf nicht nur an der Vorsatzschale erfolgen. Das Verschieben
der Vorsatzschale gegentber der Tragschicht ist durch geeignete MaRnahmen zu
verhindern.

Die Betonfestigkeitsklasse der Vorsatzschale und der Tragschicht darf zum Zeitpunkt der

Montage der Wand C30/37 nicht unterschreiten.

Bei der Montage der Stahlbetonwandtafeln ist sicherzustellen, dass die Tragschale

vollfiachig auf einem steifen Untergrund (z. B. Fundament) aufsteht.

Beatrix Wittstock Begl
Referatsleiterin /

Instiy,,.
i Bautechy,
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7 ] ’ ‘/'/
| s 2
/.f// ;
: ol Al
Vorsatzschicht
Dammschicht
Tragschicht
Einbau Sandwichanker MA Einbau Sandwichanker FA
{Manschettenanker In Vierschichtenplatte) (Flachanker in Vierschichtenplatte)

Vorsatzschicht

Luftschicht |
Dammschicht
Tragschicht
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 1
Einbauzustand
Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '“Sﬁ;!!‘

Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik D I Bt

Sandwichanker MA
Durchmesser | Blechdicke Ankerhdhe

od t H
fmm] [mm] [mm]
51 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
76 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
102 1,5 150 [ 175 | 200 | 225 | 260 | 300
127 15 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
153 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
178 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
204 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
229 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
255 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300
280 1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300

Tabelle 1: Abmessungen Sandwichanker MA

Kennzeichnung

Herstellerkennzeichen: PHILIPP Gruppe
Werkstoffnummer: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4062, 1.4162 oder 1.4362
Festigkeitsklasse: 8355

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 2

Sandwichanker MA: Abmessungen und Werkstoffe

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:g: D I B t
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik
Sandwichanker FA
Lange L | Blechdicke t Ankerhdhe H
[mm] [mm] [mm]
1,5 .1.50. 175 | 200 [ 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
80 2,0 . 150 '_1 75 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 |
3,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
- 15 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
120 20 | 150|175 | 200|225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
H s 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
160 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 (175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
15 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
200 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 | 175 [ 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
1,5 150 | 175 [ 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
240 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
1,5 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
280 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
1,5 150 | 175 [ 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
320 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
1,5 150 | 175 [ 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
360 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
3,0 150 | 175 | 200 22§_ 260 | 280 | 300 | 320 | 360
1,5 150 | 175 | 200 | 225 F260 280 | 300 | 320 | 360
400 2,0 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
30 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360
Tabelle 2: Abmessungéh Sandwichanker FA Lange 80-400 mm
Kennzeichnung
Herstellerkennzeichen: PHILIPP Gruppe
Werkstoffnummer: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4062, 1.4162, oder 1.4362
Festigkeitsklasse: S355
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 3
Sandwichanker FA: Abmessungen und Werkstoffe
Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn}g:

Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Sandwichanker MA
Vorsatz- Dammschichistarke
schichtdicke hp
hv Alle MaBe in [mm]
[mm] 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
70 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300
80 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300
90 - 120 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300

Tabelle 3: Beispiele fiir Ankerhohen H der Sandwichanker MA

Verankerungsbewehrung Sandwichanker MA

Il N Verankerungsbewehrung je
| . | Durchmesser Schicht Abstand
[ | ad Anzahl & - Lange a
| | [mm] [mm] [mm]
".Bﬁsﬁ;:ﬁaﬁ; Gng 51 |
| > @d q,“% 76 2 26 - 500 -
|| — . _ﬁ“"’-qa 102
' 127
| | S 163 4 26 - 700 40
I 178
204
229
- 80
255 4 6 - 700
280
Tabelle 4: Verankerungsbewehrung je Schicht fir
Sandwichanker MA
Bewehrung:

Betonstahimatte BS0O0OA/B nach DIN 488
Betonstabstahl BS0O0A/B nach DIN 488
oder aus nichtrostendem Stahl

Mindestbewehrung der Vorsatz- bzw. Tragschicht

Vorsatzschicht Vorsatz- bzw. Tragschicht
hv< 100 mm hvz 100 mm bzw. hr2 100 mm
einlagig, mittig, zweilagig, oberflachennah,
as= 1,88 cm?%m as= 1,88 cm2/m
je Richtung je Richtung und Lage
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 4
Sandwichanker MA:
Mindesteinbindetiefen, Bewehrung, Mindestbewehrung

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl’;z:
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Mindestachs- und Mindestrandabsténde Sandwichanker MA
Durchmesser @d 51—76mm|[102—153mm| 178 [204—280 mm
Mindestachsabstand | s1,min/ S2,min 360 mm 390 mm 530 mm 560 mm
Mindestrandabstand | c1,min / C2min 210 mm 230 mm 300 mm 310 mm
Tabelle 5: Mindestabstande Sandwichanker MA
Mindesteinbindetiefe hyom und Mindestiiberdeckung cnom Sandwichanker MA
Dammschichtstarke
Vorsatzschichtdicke ho
hy 30-90 mm 100 - 150 mm
Hnom Cnom Nrom Cnom
[mm] [mm] [mm] [mm]
70 mm 55 15 60 10
| 80mm 60 | 20 65 15
90 - 120 mm 60 30 70 20
Tabelle 6: Mindesteinbindetiefen haom und Mindestiiberdeckung crom der
Sandwichanker MA
L |
chﬂ __'l:__"-I = 2Cnom |
—
H2hp + 2 x hngm
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 5
Sandwichanker MA:
Mindestabsténde, Mindesteinbindetiefen, Mindestiiberdeckungen

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnStI;l_._lt
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnlil;

Sandwichanker FA

Dammschichtstérke hp
Alle MaBe in [mm]
ho | 30-40 | 50-60 | 70-90 |100-110/120-150| 160-170 |180-190|200-210| 220 - 250

H__ 1?_0_ _175 200 225 260 280 300 320 360
Tabelle 7: Beispiele fir Ankerhéhen H der Sandwichanker FA

Mindestabsténde und Mindesteinbindetiefe Sandwichanker FA

- hV
Mindesteinbindetiefe hpom hnom = 55 mm
/ in der Vorsatz- und Tragschicht
5 Mindestiiberdeckung Cnom Crom 2 15 mm
’ Tabelle 8: Mindesteinbindetiefen haom und Mindestiberdeckung cnom der Sandwich-
o =7 anker FA
>0 oo
gc'o o°: 75| 7
p
s :%
@Q
o )
2
A
2hnom IZhnom
Benom | 1 o]
H'2 hp + 2 x hoom
Alle MaBe in [mm]
Ankerlange L 80 120 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
. smni" | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600
Mindestachsabstand
Smin,L 2 400
cmnn® | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330
Mindestrandabstand min ! | | | I I I I J
| Cmin,L 2) 230

1) in Lastrichtung 2) quer zur Lastrichtung
Tabelle 9: Mindestabstande der Sandwichanker FA

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 6

Sandwichanker FA:
Mindestabstande, Mindesteinbindetiefen, Mindestiiberdeckung

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung Instl’;gt

tir
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Verankerungsbewehrung Sandwichanker FA

| Ankerlange Verankc?;uggrs]m\;vehrung
L Anzahl @ - Lange
[mm] [mm]
80 4 &6 - 400
120 5 &6 - 400
. 160
200
{ 6 g6 - 400
| 240
280
I 7 ‘ I 320
| e— A M 360 7 96 - 400
\ ‘Ef 400
| Tabelle 10: Verankerungsbewehrung je
T g _ Schicht far Sandwichanker FA
Wi}
Bewehrung:

Betonstahlmatte BS00A/B bzw. Betonstabstahl BSO0A/B nach DIN 488
oder aus nichtrostendem Stahl

Mindestbewehrung der Vorsatz- bzw. Tragschicht

Vorsatzschicht hv < 100 mm Vorsatz- bzw. Tragschicht hy= 100 mm bzw. hr2 100 mm

einlagig, mittig, as2 1,88 cm?m | zweilagig, oberfldichennah, as2 1,88 cm%m
je Richtung je Richtung und Lage

Anordnung der Verankerungsbewehrung

2.0 3.0 RRYA) RYAYAYAYXAYA] R AYAYAIAYAIAYAYA)
o o @ o° o e® o° o° o° o° o° o® e o® o° o® e° o° o° ¢
O —
22 % 220 3% 2 8% 0 0 o 3% 00 320 820 9 8% &% 0 0 e 0] o ~
L=80mm L=120mm L=160-280mm L=320-400mm Piktrogramm
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 7

Sandwichanker FA: Verankerungsbewehrung

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung lnsti;t'!t
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechn‘i';

Beispiele Anordnung Sandwichanker MA und FA

I—Schwerachse I—Schwerachse

B ! i
! [$)

i . %F ! .

| & \?? T 3 | .

| | -
" | i

. ! N

| 8 L e | Sz |

! ] S€max

|

| Cq C1 |

Legende: %Sandwichanker MA %—- Sandwichanker FA

Beispiele Anordnung Sandwichanker FA

|-Schwerachse ]—Schwerachse

Ah Semax | S€max &
I I
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At
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Mgy

wipn
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Legende: s.o.
emax: gem. Anlage 16
F: Festpunkt (Ruhepunkt)

Ankeranordnung gem&B Abschnitt 3.1

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 8

Anordnung der Anker

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fiir
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Ermittlung der Einwirkungen auf den Sandwichanker MA

horizontal: NEed.z; Ned,p
vertikal: VEed

Ankerauswahl

Nachweis gegen Betonausbruch

NNca > 1

NNca = Nedzo / NRdca
NRrdca: Anlage12

MNca< 1

Nachweis gegen Stahlversagen (Schalenbeulen)

numys = ([Neap| / Nras +Mea,s / Mra,s)'?5 + (Ved / Vra,s)? e & 1=

Nra,s: Anlage 14
Mgdss; Vras: Anlage 15

nnmyvs <1

Nachweis gegen Betonversagen unter dem Anker

NMve = (Medp / Mrap) + (Ved / VRdp) mve >1

Mrdp: Anlage 14
Vrdp: Anlage13

nMve < 1

mit: Meds =Ved*Xs
Medp = VEd ™ Xep — MEde
Mede = (1 —Nedzp/ Nroca) * MRdca £ VEd * Xep
Negzp =max (Nedz; {Nedol)
Xs: Anlage 12
Xep: Anlage 11
Mraca: Anlage 13

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 9

Nachweisverfahren Sandwichanker MA

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instu:gt
Nr. 2-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Beutecidl

Ermittlung der Einwirkungen auf den Sandwichanker FA
horizontal: Nes,z; Neap
vertikal: Ved

Ankerauswahl

Nachweis gegen Betonausbruch Tinea > 1

Mnea = Neazo / Nagea
Nraca: Anlage 17

TNsca <1

Nachweis gegen Stahlversagen (Stabilitat)

Nnseys = (INeaol / Naas) + max ((Meas / Mras)i (Ves/ Vaas)) Tnmys > 1
Nras: Anlage 19 + 20

Vras: Anlage 21 + 22

Mras; Anlage 23 + 24

Numys S 1 ggf. Variante 2
prifen

Festlegung
Ausnutzung V und M im Grenzzustand Betoneinspannung

Variante 1 | Variante 2

MvpS 1 Nup=0 Mvp=0; Nup S 1
Megp=0 Megp = mMin (Ves * Xop; Mag,p)
VEd,p =min (vEd; Vﬁd‘p) vEd.p =0

Vrap: Anlage18 Mga,p: Anlage 18

Variante 1 | Variante 2

Nachweis gegen Herausziehen
v = (Neazo / Naga + Mede / Mraa)? + (Vede / Vag,af?
Nera,e und Veae: Anlage 17
Mrac; Anlage 17

Numve > 1

Nnmve <1

Nachweis gegen Betonausbruch Zug- / Drucklast und Moment

Npea = Max (Negzp / Nrgca + 0,6 Meac / Mraca; Mede / Mrgea)
Ngg.ca: Anlage 17
Mpa.ca; Anlage 18

Tinmea > 1

TNMca S 1

Nachweis gegen Betonausbruch Zug- / Druckiast und Querlast
Onv.ca = (Neg.zio / Nrgea)™® + (Veae / ViRgea)™® ivea > 1

Nraca: Anlage 17

Vraca; Anlage 17

TNvea S 1

Festlegung des Ankerabstandes e zum Ruhepunkt

€ S emax
emax: Anlage 16
mit: Medas =Ved™ Xs Mede = VEd * Xep — MEdp
Vede =Ved—Vedp  Nedzo= max (Nedz; [Ned,p|)
Xs / Xep: Anlage 16
Mraca: Anlage 18
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 10

Nachweisverfahren Sandwichanker FA
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung '“Sﬁ:'_;'t
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnl;lz D I Bt
Hebelarme fiir Sandwichanker MA
Hebelarm xcp
Vorsatzschicht | DA&mmschicht Durchmesser @d
hv ho 51-76 | 102 | 127 | 153 | 178 |204-280
[mm] [mm] [mm]
30 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3
40 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3
50 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
60 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3
70 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3
80 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
70 90 73,3 733 73,3 73,3 73,3 73,3
100 77,0 77,0 78,3 80,8 80,8 80,8
110 82,0 82,0 83,3 85,8 85,8 85,8
120 87,0 87,0 88,3 90,8 90,8 90,8
130 92,0 92,0 93,3 95,8 95,8 95,8
140 95,8 95,8 97,0 983 | 995 100,8
150 100,8 100,8 102,0 103,3 104,5 105,8
30 43,3 44,5 44,5 45,8 45,8 45,8
40 48,3 49,5 49,5 50,8 50,8 50,8
50 53,3 545 | 545 55,8 55,8 55,8
60 58,3 59,5 | 59,5 60,8 60,8 60,8
70 63,3 64,5 64,5 65,8 65,8 65,8
80 68,3 69,5 69,5 70,8 70,8 70,8
80 90 73,3 745 | 745 75,8 75,8 75,8
100 77,0 77,0 79,5 82,0 83,3 83,3
110 82,0 82,0 84,5 87,0 88,3 88,3
120 87,0 87,0 89,5 92,0 93,3 93,3
130 92,0 92,0 94,5 97,0 98,3 98,3
140 95,8 95,8 98,3 100,8 102,0 103,3
150 100,8 100,8 103,3 105,8 107,0 108,3
30 42,0 445 44,5 45,8 45,8 45,8
40 47,0 49,5 49,5 50,8 50,8 50,8
50 52,0 54,5 54,5 55,8 55,8 55,8
60 57,0 59,5 59,5 60,8 60,8 60,8
70 62,0 64,5 64,5 65,8 65,8 65,8
80 67,0 69,5 69,5 70,8 70,8 70,8
90-120 | 90 72,0 74,5 74,5 75,8 75,8 75,8
100 75,8 78,3 80,8 83,3 85,8 85,8
110 80,8 83,3 85,8 88,3 90,8 90,8
120 85,8 88,3 90,8 93,3 95,8 95,8
130 90,8 93,3 95,8 98,3 100,8 100,8
140 95,8 95,8 98,3 100,8 103,3 105,8 |
I 150 100,8 100,8 103,3 105,8 108,3 110,8
Tabelle 11: Hebelarme xqp fir Sandwichanker MA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 11
Sandwichanker MA: Hebelarm Xcp
210591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti‘:gt
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bau techn';I:

Hebelarme fiir Sandwichanker MA

Dammschicht | Hebelarm Beulen
hp [mm] Xs [mm]
30 13,2
40 17,2 ]
50 21,2 75|
60 252 7 |
70 29,2 v 'I‘
80 33,2 NedD
90 37,2 p——
100 41,2
110 | 452 Nedz
120 49,2
130 53,2
140 57,2
150 61,2
Tabelle 12: Hebelarme xs fir Sand-
wichanker MA

Bemessungswiderstand gegen Betonausbruch bei Zug-/Druckbeanspruchung Nrd,ca

\;?:;:2:121 2:}:::{ Durchmesser @d in mm
hy ho 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] [mm] [kN]
- 30-90 | 10,1 [13,1[16,0] 19,6 [22,2]24,0[29,8[31,6 [32,7 33,1
100-150 | 10,7 [ 13,7 [ 16,7 | 20,5 | 23,2 | 25,3 | 31,0 [ 33,2 | 34,6 | 35,2
80 30-90 | 11,6 14,6 |17,7|21,6 | 24,7 27,1 (329354 [37,2] 38,3
100-150 | 12,1 ] 153 | 18,4 [ 22,4 [ 25,7 | 28,3 | 34,1 | 36,8 | 38,8 | 40,2
% 30-90 |11,6|14,6|17,7|21,6|24,7|27,1 329|354 [37,2] 383
100-150 | 13,6 | 16,9 [ 20,2 | 24,2 | 27,9 31,1 | 36,8 | 40,1 | 42,7 | 44,7
100 - 120 30-90 | 11,6 | 14,6 | 17,7 | 21,6 | 24,7 27,1 | 329|354 [ 37,2] 38,3
100-150 | 14,6 | 17,9 21,3 [ 25,3 29,2 [ 32,6 | 38,4 [ 42,0 [ 449 [ 47,2

Tabelle 13: Bemessungswiderstéande gegen Betonausbruch bei Zug-/Druckbeanspruchung fir Sand-
wichanker MA

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 12

Sandwichanker MA:
Hebelarm xs und Bemessungswiderstédnde gegen Betonausbruch

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:z:
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Bemessungswiderstand gegen Betonausbruch bei Momentenbeanspruchung Mrd,ca
Vorsatz- ] Damm-
schicht schicht

Durchmesser @d in mm

hv ho | 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] [mm] [kNm]
70 30-90 |0,129]0,249]0,406[0,594 | 0,817[1,041[1,394 ] 1,698 1,978 2,221
100-150 | 0,136 (0,261 | 0,424 (0,618 | 0,856 | 1,098 | 1,454 | 1,781 | 2,088 | 2,364
80 30-90 |0,147|0,279|0,451|0,654|0,911 (1,178 | 1,540 1,900 | 2,246 | 2,567
100-150 {0,155 0,292 | 0,469 | 0,676 | 0,947 | 1,229 | 1,595 | 1,975 | 2,346 | 2,696
90 30-90 |0,1470,279 0,451 |0,654|0,911 1,178 |1,540|1,900 | 2,246 | 2,567
100-150 |0,174]0,323|0,514|0,731|1,030| 1,350 |1,725|2,154 | 2,681 | 2,998
100 - 120 30-90 |0,147|0,279|0,451 0,654 (0,911 | 1,178 | 1,540 1,900 | 2,246 | 2,567
100-150 |0,186 0,343 0,542 (0,764 | 1,077 | 1,418 1,799 |2,255 | 2,714 | 3,167
Tabelle 14: Bemessungswiderstande gegen Betonausbruch bei Momentenbeanspruchung Mag,ca fiir

Sandwichanker MA

Bemessungswiderstand gegen Betonversagen unter dem Anker bei Querbeanspruchung Vgap
Vorsatz- | Damm-
schicht schicht
hy ho 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] [mm] [kN]
30-90 | 83,4 |124,0 | 164,5 | 205,0 | 245,6 | 285,4 | 304,6 | 319,5 | 328,3 | 333,0
70 100-130 | 79,5 | 118,2 | 156,8 | 205,0 | 268,5 | 312,0 | 333,0 | 349,3 | 359,0 | 364,1
140-150 | 75,6 | 112,4|149,1 | 195,5 | 245,6 | 298,7 | 333,0 | 349,3 | 359,0 | 364,1
30-90 | 83,4 |124,0|172,2|214,6 | 268,5 | 312,0 | 333,0 | 349,3 | 359,0 | 364,1
80 100-130 | 79,5 | 118,2 | 156,8 | 214,6 | 280,0 | 338,7 | 361,5 | 379,2 | 389,7 | 395,2
140-150 | 75,6 | 112,4 | 149,1 | 205,0 | 268,5 | 325,4 | 361,5 | 379,2 | 389,7 | 395,2
30-90 | 79,5 |118,2 [ 172,2|214,6 | 268,5|312,0 | 333,0 | 349,3 | 359,0 | 364,1
90-120 | 100-130 | 75,6 | 112,4 | 164,5 | 224,2 | 291,5 | 365,4 | 390,0 | 409,0 | 420,3 | 426,3

140-150 | 75,6 |112,4 | 149,1 | 205,0 | 268,5 | 338,7 | 390,0 | 409,0 | 420,3 | 426,3

Tabelle 15: Bemessungswiderstande gegen Betonversagen bei Querbeanspruchung Vrap flir Sandwich-
anker MA

Durchmesser @d in mm

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Aniage 13

Sandwichanker MA: Bemessungswiderstidnde gegen Betonausbruch und
Betonversagen unter dem Anker
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti’;gt
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bau technli’I:

Bemessungswiderstand gegen Betonversagen unter dem Anker bei Momentenbeanspruchung
Mrd

Vorsatz- | Damm-
schicht schicht
hv ho 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] [mm] [kNm]
30-90 | 0,744 [ 1,105 [ 1,467 [ 1,828 [ 2,190 [ 2,544 [ 2,716 [ 2,849 | 2,927 [ 2,969
70 100-130 | 0,676 | 1,005 | 1,333 | 1,828 | 2,618 | 3,042 | 3,247 | 3,406 | 3,500 | 3,550
140-150 | 0,611 | 0,909 | 1,206 | 1,661 | 2,190 | 2,788 | 3,247 | 3,406 | 3,500 | 3,550
30-90 | 0,744 | 1,105 | 1,607 | 2,003 | 2,618 | 3,042 | 3,247 | 3,406 | 3,500 | 3,550
80 | 100-130 | 0,676 | 1,005 | 1,333 | 2,003 | 2,847 | 3,584 | 3,826 | 4,013 | 4,124 | 4,183
140-150 | 0,611 | 0,909 | 1,206 | 1,828 | 2,618 | 3,308 | 3,826 | 4,013 | 4,124 | 4,183
3090 |0,676 | 1,005 | 1,607 | 2,003 | 2,618 | 3,042 | 3,247 | 3,406 | 3,500 | 3,550
90-120 | 100-130 | 0,611 | 0,009 | 1,467 | 2,186 | 3,085 | 4,171 | 4,452 | 4,670 | 4,799 | 4,867

140-150 | 0,611 | 0,909 | 1,206 | 1,828 | 2,618 | 3,584 | 4,452 | 4,670 | 4,799 | 4,867

Tabelle 16: Bemessungswiderstande gegen Betonversagen unter dem Anker bei Momentenbeanspruchung
Mga,p flr Sandwichanker MA

Durchmesser @d in mm

Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Druckbeanspruchung Nras

Darflm- Durchmesser @d in mm
schicht
ho 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] [kNI
30 60 | 89,9 [ 1151 [ 1389 | 161,6 | 1833 [ 204,1 [ 2231 | 2393 | 2546
40 60 | 895 | 1143 | 137,7 | 159,7 | 180,5 | 200,1 | 2156 | 229,9 | 2433
50 60 | 89,33 | 1140 | 137,0 | 158,7 | 179,1 | 197,0 | 211,6 | 2249 | 237,2
60 60 | 89,2 | 1137 | 136,6 | 158,1 | 178,2 | 195,2 | 209,2 | 222,0 | 2336
70 60 | 89,1 | 113,6 | 136,4 | 157,7 | 177,7 | 194,0 | 207,7 | 220,1 | 231,3
80 60 | 89,0 | 1135 | 136,2 | 157,4 | 177,3 | 193,3 | 206,7 | 2189 | 2298
90 60 | 89,0 | 1134 | 136,1 | 157,3 | 177,1 | 192,7 | 206,0 | 218,0 | 228,7
100 60 | 889 | 1134 | 136,0 | 157,1 | 176,9 | 192,3 | 2055 | 217,3 | 2279
110 60 | 888 [ 1133 | 136,0 | 157,1 | 176,8 | 192,0 | 205,1 | 2169 | 227,3
120 60 | 888 | 1133 | 1359 | 157,0 | 176,7 | 191,8 | 204,9 | 2165 | 226,9
130 60 | 887 | 1133 | 1359 | 156,9 | 176,6 | 191,6 | 204,6 | 216,2 | 226,5
140 60 | 887 | 113,3 | 1359 | 156,9 | 176,5 | 191,5 | 204,4 | 216,0 | 226,2
150 60 | 886 | 1132 | 1358 | 156,8 | 176,5 | 191,4 | 204,3 | 2158 | 226,0

Tabelle 17: Bemessungswiderstdnde gegen Stahlversagen bei Druckbeanspruchung Nra,s fir Sandwichanker

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 14

Sandwichanker MA: Bemessungswiderstande gegen Betonversagen unter
dem Anker und Stahlversagen
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl}yt
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautech“‘i';

Beﬁassungswiderstand gegen Stahlversagen bei Querbeanspruchung Vrds

o Durchmesser @d in mm
schicht

ho 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] [KN]

30 17,3 | 26,0 | 34,6 @ 43,3 | 52,0 | 60,2 | 68,5 76,8 85,1 93,4
40 17,3 | 26,0 | 340 | 41,8 | 494 | 57,0 | 64,5 72,0 79,5 87,0
50 17,3 | 25,6 | 33,2 | 40,5 | 476 | 546 | 615 68,4 75,2 81,9 |
60 17,3 | 252 | 325 | 39,5 | 462 | 528 | 59,3 65,6 71,8 78,0
70 17,3 | 248 | 31,9 | 38,7 | 452 | 514 | 575 63,4 69,2 74,9
80 171 | 245 | 31,5 | 38,0 | 443 | 503 | 56,1 61,6 67,1 72,4
920 17,0 | 24,3 | 31,0 | 37,4 | 435 | 493 | 548 60,2 65,3 70,2
100 16,9 | 24,0 | 30,7 | 36,9 | 428 | 484 | 53,8 58,9 63,7 68,4
110 16,7 | 23,8 | 30,3 | 36,5 | 422 | 476 | 52,8 57,7 62,4 66,9
120 16,6 | 23,6 | 30,0 | 36,0 | 41,7 | 46,9 | 51,9 56,7 61,2 65,4
130 16,5 | 234 | 29,7 | 356 | 41,1 | 46,3 | 51,1 55,7 60,0 64,1
140 164 | 23,2 | 29,5 | 353 | 40,6 | 45,7 | 50,4 54,8 59,0 62,9 |
150 16,3 | 23,0 | 29,2 | 34,9 | 40,2 | 45,1 49,7 54,0 58,0 61,8

Tabelle 18: Bemessungswiderstéinde gegen Stahlversagen bei Querbeanspruchung Vra;s filr Sandwich-
anker MA

___Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Momentenbeanspruchung Mrds

S Durchmesser @d in mm
schicht

ho 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280
[mm] kNm]

30 | 0,766 | 1,698 | 2,939 | 4,400 | 6,190 | 8,145 | 10,424 | 12,763 | 15,275 | 17,817
40 | 0,766 | 1,691 | 2,920 | 4,360 | 6,116 | 8,022 | 10,219 | 12,331 | 14,678 | 17,024
50 | 0,766 | 1,687 | 2,910 | 4,339 | 6,077 | 7,958 | 10,061 | 12,103 | 14,360 | 16,598
60 | 0,766 | 1,685 | 2,004 | 4,327 | 6,055 | 7,920 | 9,968 | 11,969 | 14,172 | 16,347
70 | 0,766 | 1,684 | 2,901 | 4,319 | 6,040 | 7,896 | 9,909 | 11,884 | 14,053 | 16,187
80 | 0,766 | 1,683 | 2,898 | 4,314 | 6,031 | 7,880 | 9,870 | 11,827 | 13,973 | 16,079
90 | 0,766 | 1,682 | 2,896 | 4,311 | 6,024 | 7,869 | 9,842 | 11,787 | 13,916 | 16,003
100 | 0,766 | 1,679 | 2,895 | 4,308 | 6,019 | 7,861 | 9,822 | 11,757 | 13,875 | 15,947
110 | 0,766 | 1,679 | 2,894 | 4,306 | 6,016 | 7,855 | 9,807 | 11,735 | 13,844 | 15,906
120 | 0,766 | 1,678 | 2,894 | 4,305 | 6,013 | 7,850 | 9,796 | 11,718 | 13,820 | 15,874
130 | 0,766 | 1,677 | 2,893 | 4,303 | 6,011 | 7,847 | 9,786 | 11,705 | 13,802 | 15,848
140 | 0,766 | 1,676 | 2,893 | 4,302 | 6,009 | 7,844 | 9,779 | 11,695 | 13,787 | 15,828
150 | 0,766 | 1,675 | 2,889 | 4,302 | 6,007 | 7,841 | 9,773 | 11,686 | 13,775 | 15,812

Tabelle 19: Bemessungswiderstinde gegen Stahlversagen bei Momentenbeanspruchung Mr,s fir
Sandwichanker MA

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 15

Sandwichanker MA: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung |“5ﬁ:';_'t
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik
Ned.D
R el
NEdaz
Damm- | Hebelarm Damm- | Hebelarm Damm- .
schicht schicht schicht Blechdicke t [mm]
ho Xep ho Xs ho 1,5 | 20 | 30
[mm] (mm] [mm] [mm] [mm] €max [M
30 43 30 16 30 0,81 | 0,64 | 0,48
40 48 40 20 40 1,37 | 1,08 | 0,78
50 53 50 25 50 2,08 | 1,62 | 1,16
60 58 60 29 60 2,94 | 2,28 | 1,61
70 63 70 34 70 3,75 | 3,04 | 2,14
80 68 80 38 80 3,69 | 3,92 | 2,74
90 73 90 43 90 4,13 | 4,91 | 3,41
100 78 100 47 100 458 | 4,62 | 4,16
110 83 110 52 110 5,02 | 507 | 4,98
120 88 120 56 120 | 5,47 | 5,51 | 5,88
130 93 130 61 130 591 | 596 | 6,85
140 98 140 65 140 6,36 | 6,40 | 7,50
150 103 150 70 150 6,80 | 6,84 | 6,93
160 108 160 74 160 7,24 | 7,29 | 7,38
170 113 170 79 | i 170 769 | 7,73 | 7,82
180 118 180 83 180 8,13 | 8,18 | 8,27
190 123 190 88 190 8,58 | 8,62 | 8,71
200 128 200 92 200 9,02 | 9,07 | 9,16
210 133 210 97 210 9,47 | 9,51 | 9,60
220 138 220 101 220 9,91 | 9,96 | 10,00
230 143 230 106 230 10,00 10,00/ 10,00
240 | 148 240 110 240 10,00 10,00 10,00
250 | 153 250 115 250 10,00 10,00/ 10,00
Tabelle 20: Hebelarme Tabelle 21: Hebelarme xs Tabelle 22: Maximal zulassige Ab-
Xep flir Sandwichanker FA fir Sandwichanker FA stande emax zum Ruhepunkt fir Sand-
wichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 16
Sandwichanker FA:
Hebelarme xcp, Xs und maximal zulédssige Abstande zum Ruhepunkt
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019

Deutsches
Institut

d DIBt
Bautechnik

Bemessungswiderstand gegen Herausziehen Npec = VRdei
Blechdicke ~ LangeLinmm
t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] N
1,5 21,8 27,7 33,6 34,4 35,3 36,2 42,0 42,9 43,8
B 2 29,1 36,9 44,8 45,9 47,1 48,2 56,1 57,2 58,4
3 38,6 | 49,1 59,6 61,3 63,0 64,8 75,3 77,0 78,7
Tabelle 23: Bemessungswiderstdnde gegen Herausziehen Nraci = Vrdg flir Sandwichanker FA
Bemessungswiderstand gegen Herausziehen Mrd.ci
Blechdicke Lange L in mm
t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [kNm]
1,5 0,43 0,87 1,47 | 2,13 2,81 3,50 4,18 4,89 5,61
2 0,58 1,16 1,96 2,84 | 3,75 4,66 5,58 6,52 7,48
3 0,77 1,54 2,61 3,79 5,00 6,22 7,45 8,72 | 10,01
Tabelle 24: Bemessungswiderstédnde gegen Herausziehen Mpq.qi fir Sandwichanker FA
Bemessungswiderstand gegen Betonausbruch Nrd.ca
Blechdicke Lange L in mm
t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
[mm] [kN]
1,5/2,0 9,9 12,5 14,9 17,2 18,7 19,6 24,2 25,1 26,0
3 10,2 12,8 15,4 17,8 19,2 20,1 24,9 25,7 26,6
Tabelle 25: Bemessungswiderstande gegen Betonausbruch Nra ca fiir Sandwichanker FA
Bemessungswiderstand gegen Betonausbruch Vedca
Blechdicke Lange L in mm
t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
(mm] [lN]
- 1,5/20 15,9 19,9 23,9 27,6 30,0 31,4 38,8 40,2 41,6
3 16,3 | 20,5 24,6 28,5 30,8 32,1 39,8 | 411 42,5
Tabelle 26: Bemessungswiderstédnde gegen Betonausbruch Vra,ca fiir Sandwichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 17
Sandwichanker FA:
Bemessungswiderstinde gegen Herausziehen und Betonausbruch
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instl’;gt
Nr. 2-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bau techn‘;':

Bemessungswiderstand gegen Betonausbruch Mrd,ca )
Blechdicke AnkergrofBie L in mm
t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [kNm]
15/2,0 030 | 055 [ 1,01 | 1,44 | 1,87 [ 231 | 289 | 341 | 395 |
3 0,30 0,55 1,04 1,51 1,95 2,40 3,05 3,59 4,14

Tabelle 27: Bemessungswiderstéande gegen Betonausbruch Mpaca flir Sandwichanker FA

Bemessungswiderstand gegen Betonversagen unter dem Anker Verdg
Blechdicke Lange L in mm
t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 [ 400
[mm] [KN]
1,5 9,5
2 10,8
3 13,3

Tabelle 28: Bemessungswiderstande gegen Betonversagen unter dem Anker Vgap flr Sandwichanker FA

Bemessungswiderstand gegen Betonversagen unter dem Anker Mrap
Blechdicke Lange L in mm
|t | 8 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [kNm]
1,5 0,09
2 0,10
3 0,11
La\belle 29: Bemessungswiderstande gegen Betonversagen unter dem Anker Mra,p flr Sandwichanker
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 18

Sandwichanker FA: Bemessungswiderstédnde gegen Betonausbruch und
Betonversagen unter dem Anker
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung IHSﬁ:Ht B
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik DI t
Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Druckbeanspruchung Nrds
Dammschicht | Blechdicke Lange L in mm
ho t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [mm] [kN]
1,5 224| 336| 448 56,0 672| 784 89,6]100,8| 112,0
30 2 32,8| 49,3| 65,7 82,1| 985 114,9| 131,4| 147,8| 164,2
3 53,9| 80,8|107,8| 134,7| 161,7 | 188,6| 2156 | 242,5 | 269,5 |
1,5 19,5| 29,3| 39,1| 489 586| 684| 782| 879| 97,7
40 2 20,9| 448| 59,7| 74,7| 89,6|104,5| 119,5[ 134,4| 149,3
3 50,8| 76,2| 101,6| 126,9| 152,3| 177,7 | 203,1 | 228,5 | 253,9
1,5 16,9| 25,3 33,7| 42,2| 50,6 59,0| 67,5| 759| 843
50 2 27,0| 405| 54,0| 675| 81,0| 945| 107,9 121,4] 1349
3 478| 71,6 955| 119,4( 143,3| 167,1]| 191,0| 214,9| 238,8
1,5 145| 21,7| 28,9| 36,2 434| 50,6| 579| 651 72,3
60 2 242| 364| 485| 606| 727| 848| 969|109,1] 121,2
3 448| 67,2| 89.6| 112,0( 134,4| 156,8| 179,2| 201,6 | 224,0
1S 12,4| 186| 24,7 30,9| 37,1| 433| 495| 557| 61,9
70 2 21,7| 325| 43,3| 54,1| 650| 758| 866| 97,4] 108,3
3 41,9] 629| 83,8]|104,8| 125,7 | 146,7| 167,6 | 188,6 | 209,5
1,5 106| 159 21.2| 265| 318| 37.1| 424| 477| 530
80 2 19,3| 289| 386| 482 579| 675| 77,1| 86,8| 964
3 39,1| 586| 782| 97,7| 117,2| 136,8] 156,3| 175,9| 195,4
1,5 91| 13,7| 183| 228| 274| 320] 365| 411]| 457
90 2 17,2| 25,7| 34,3| 429| 515| 60,0| 686| 772| 858
3 364| 54,5| 72,7| 90,9| 109,1|127,2| 145,4| 163,6| 181,8
1,5 79| 11,9| 158 19,8| 23,7| 27,7| 31,6| 356| 39,5
100 2 15,3| 22,9| 30,5| 382| 458| 53,4| 61,1| 68,7 763
3 33,7| 506| 675| 843 101,2| 118,1] 1350| 151.8| 1687
1,5 69| 10,3| 13,8| 172| 20,7| 241| 276| 31,0| 345
110 2 13,6| 20,4| 27,2| 34,0| 408| 476| 545| 61,3| 68,1
3 | 381,3]| 469| 625| 78,1| 93,8]|109,4| 125,0| 140,7| 156,3
1,5 6,1 9,1] 12,1 15,1| 182 21,2| 242| 272| 30,3
120 2 122 183 243) 304| 365| 426| 48,7 548| 60,9
3 289 | 43,4| 579| 72,3| 86,8| 101,2| 115,7| 130,2| 144,6
Tabelle 30a: Bemessungswiderstand Nras gegen Stahlversagen fiir Dammschichten hp = 30-120 mm bei
Druckbeanspruchung fiir Sandwichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 19
Sandwichanker FA: Bemessungswiderstinde gegen Stahlversagen bei
Druckbeanspruchung
Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ﬁ;l_!t DI B
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik t
| Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Druckbeanspruchung Nra.s |
Dammschicht | Blechdicke Lange L in mm
ho t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 [ 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [mm] [kN]
1,5 53| 80| 10,7| 13,4| 16,0| 18,7 21,4| 241 26,7
130 2 10,9| 16,4| 21,8| 27,3| 32,8| 382| 43,7| 492| 546
3 26,8 40,1| 535| 66,9| 80,3| 93,6| 107,0| 120,4| 1338
1,5 48| 71 95| 11,9| 143| 16,6| 19,0] 21,4| 238
140 2 98| 148| 19,7| 246| 29,5| 344 394| 443| 492
3 247| 37,1| 495| 619| 742| 86,6 99,0( 111,4| 123,7
1,5 43| 64| 85| 106| 128| 149| 17,0/ 19,1 21,3
150 2 89| 133| 17,8| 222| 26,7| 31,1] 356| 40,0 445
3 229| 343| 458 57,2| 68,7| 80,1| 91,6] 103,0| 114,55
175 38| 57| 76| 96| 11,5| 134 153| 172] 191
160 2 81| 12,1| 16,1| 202| 242| 282| 32,3| 36,3| 404
3 212| 318 424| 53,0| 636 742| 848| 954| 106,0
1,5 35| 52 69| 86| 104| 121| 13,8 156| 17,3
170 2 74| 11,0] 147| 184| 221| 257| 294| 33,1 368
3 19,7| 29,5| 39,3| 49,2| 590| 688| 78,7| 885| 983
135 3,1 47| 63 78| 94| 11,0 125| 141| 157
180 2 6,7| 101 134| 16,8 20,2| 235 26,9 30,2| 33,6
3 18,3| 274| 365| 457| 548| 639 730| 822| 913
1,5 29| 43| 57| 72| 86| 100| 114] 129| 143
190 2 62| 92| 123| 154| 185| 216| 247| 27,7| 30,8
3 17,0| 255| 34,0| 425| 509| 59,4| 679| 76,4| 849
1,5 26| 39| 52| 65| 79 92| 105| 11,8] 13,1
200 2 57| 85| 11,3| 14,2| 17,0| 19,8| 22,7| 255| 284
3 158| 23,7 316 395| 474| 554| 633| 71.2]| 79.1
175 24| 36| 48| 60| 72 8,4 96| 10,8 12,0
210 2 52 79| 10,5] 13,1| 157| 183| 209| 236| 26,2
3 148) 22,1| 29,5| 36,9| 443| 516| 590| 66,4| 738
1,5 22| 33| 44| 55| 66 7,8 89| 10,0| 11,1
220 2 48| 73| 97| 121( 145| 170 194| 218| 242
3 138| 20,7| 276| 345| 41,4| 483| 552| 62,1 69,0
1,5 20| 31 4.1 5,1 6,1 7,2 8,2 92| 10,2
230 2 45| 67| 90| t1,2| 13,5 157| 18,0] 202| 225
3 129| 194| 258| 323| 38,7| 452| 51,6| 58,1| 64,6
1,5 1,9 29| 38| 48| 57 6,7 7,6 8,6 9,5
240 2 4.2 63| 84| 105| 125| 146| 16,7| 188| 20,9
3 12,1| 182 24,2| 30,3| 36,3| 424| 484| 545| 60,5
1,5 18] 27| 35| 44| 53 6,2 7,1 8,0 8,8
250 2 39| 59| 78| 98| 11,7 13,7| 156| 17,6] 195
3 11,4| 171 227| 284| 34,1] 398| 455| 512| 56,9
Tabelle 30b: Bemessungswiderstande Nrg;s gegen Stahlversagen bei Druckbeanspruchung fir Dammschicht
ho = 130-250 mm fiir Sandwichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 20
Sandwichanker FA: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei
Druckbeanspruchung
Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung ‘"“i;:;':
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik
Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Querbeanspruchung Veas -
Dammschicht | Blechdicke Lange L in mm
ho t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [mm] [kN]
1,5 11,5| 17,3| 23,1| 28,9| 346| 404| 46,2| 520| 57,7
30 2 154| 23,1| 30,8, 385| 46,2 539| 61,6/ 693 77,0
3 23,1| 34,6| 46,2| 57,7| 69,3| 80,8| 924| 103,9| 1155
15 11,6| 17,3| 23,1| 289| 346| 404 46,2| 52,0| 577
40 2 154| 23,1| 30,8| 385, 46,2| 539| 616]| 693| 77,0
3 23,1| 346| 46,2| 57,7, 69,3 808| 92,4| 103,9| 1155
1,5 11,5 17,3| 23,1| 28,9| 34,6| 404| 462| 52,0 57,7
50 2 154| 23,1| 30,8 38,5| 46,2| 539| 616 693| 77,0
3 23,1| 346| 46,2 57,7| 69,3| 80.8| 924| 103,9| 1155
1,5 10,2| 16,3| 23,1| 289| 346 404, 462| 520 57,7
60 2 154| 23,1| 308| 385| 462 539| 616| 693 770
3 23,1| 346| 46,2| 57,7| 69,3| 808| 924| 103,9| 1155
1,5 92| 14,7| 20,7| 271| 346| 404| 46,2| 52,0| 57,7
70 2 143| 23,1| 30,8| 385| 46,2| 539| 61,6, 693| 77,0
3 23,1| 346| 46,2| 57,7| 69,3| 808| 924| 1039, 1155
1.5 79| 131| 186| 245| 307| 37,2| 438| 52,0| 577
80 2 | 13,2| 208| 29,1| 385| 462| 53,9 61,6| 693| 77,0
3 23,1| 346| 462| 57,7| 69,3 808| 924| 103,89 1155
1,5 70| 11,3| 164| 221| 279| 339| 40.1 464| 53,0
90 2 12,1| 19,2 268| 350| 435| 539| 616 693 77,0
L 3 23,1| 346| 462| 57,7| 69,3| 808 924| 103,8| 1155
1,5 6,2| 10,0 143| 19,2| 24,7| 30,6| 36,5| 425| 486
100 2 10,9| 17,5| 24,7| 32,3| 40,3| 48,7| 57,3| 693 77,0
3 21,4| 346| 462| 577| 69.3| 808 924| 1039| 1155
S 5,6 89| 127| 17,0 21,7| 26,8| 32,4 38,3| 445
110 2 98| 15,7| 224| 298| 37,3| 452| 53,3| 61,7| 703
3 20,2| 31,4| 433| 57,7| 69,3| 80,8 92,4| 103,9| 1155
1,5 5,1 81| 11,4 152| 194| 239| 28,7| 339| 394
120 2 90| 142| 20,1 26,7| 340| 419| 49,6| 575 657
3 19,1 29,7| 40,9| 529| 654| 808| 924| 103,9| 1155
1,5 4,7 74| 104| 137| 174| 21,5| 258| 304| 353
130 2 82| 13,0| 183| 242| 30,7| 37,7| 453| 534| 61,2
3 18,1| 28,0| 38,7| 50,1| 620| 744| 87,2| 103,9| 1155
1,5 4,3 6,8 95| 125| 158| 194| 233| 274| 318
140 2 76| 119 16,7 221| 279| 342| 41,1 48,3| 56.0
3 16,9| 26,4| 36,6| 474| 58,7| 70,6| 829| 955| 1084
1,5 | 40| 63| 88| 115| 145| 17,8| 21,3] 250, 289
150 2 7,1 11,1 154| 203| 256| 31,3| 375| 440, 51,0
3 15,7| 245| 342| 449| 556| 66,9| 786, 90,8| 103,2
" parallel zur Blechebene
Tabelle 31a: Bemessungswiderstdnde Vres gegen Stahlversagen bei Querbeanspruchung fiir Dammschicht
hp = 30-150 mm fir Sandwichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 21
Sandwichanker FA: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei
Querbeanspruchung
210591.19 1.218-819
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instu;uft

r
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Querbeanspruchung Vrds
Dammschicht | Blechdicke Lange L in mm
ho t 80 [ 120 [ 160 | 200 | 240 [ 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [mm] [kN]
1,5 3,8 58 8,1| 10,6| 13,4]| 16,3| 195 229| 26,5
160 2 66| 103 143| 188| 23,6| 288| 344| 404| 467
I 3 14,7| 229| 31,8| 416] 523| 634| 746| 86,2 98,2
1,5 3,5 5,9 7,6 99| 124| 151 18,0 21,1| 244
170 2 6,2 96| 13,4| 174| 219| 26,7 31,8| 372| 430
3 13,8| 21,4| 29,7| 387| 485| 59,1| 70,4| 819| 933
1,5 3,3 5,1 7,1 92| 115]| 140| 16,7| 196 22,6
180 2 5,9 91| 125| 163| 204| 248| 295| 345| 39,8
3 13,1| 20,2| 27,8| 36,2| 453| 550| 655| 76,6| 883
1,5 3,1 4,8 6,7 87| 108 13,1| 156]| 182 21,0
190 2 5.6 86| 118| 153| 191) 232| 275| 322 37.1
3 12,4| 19,0| 26,2| 34,0| 424| 515| 61,1| 71,4 823
1,5 3,0 46| 63| 82| 102| 123| 146| 170| 196
200 2 5,3 81| 111| 144| 179| 21,7| 258| 30,1] 34,6
3 11,7| 18,0 248| 32,1| 399| 483| 573| 668| 76,9
1,5 2,8 43 6,0 7 Ak 96| 116]| 13,7| 160| 184
210 |2 5,0 77| 10,6| 13,6| 16,9| 20,5| 24,2| 283| 325
3 11,2 171| 235| 30,3| 37,7| 455| 539| 628| 722
1.5 27 41 5,7 7.3 91| 109] 129]| 151 17,3
220 2 4.8 73| 100| 129| 16,0| 193| 229| 266, 30,6
3 10,7| 16,3| 22,3| 288| 35,7| 43,0] 50,9| 59,2| 68,0
1,5 26| 39 54 6,9 86| 104| 122| 142]| 16,3
230 2 4,6 7,0 96| 12,3| 152| 18,3| 21,6| 25,2| 28,9
3 10,2| 156| 21,3| 274| 339| 408| 482| 56,0, 64,2
1,5 2,5 3,8 5,2 6,6 8,2 98| 116]| 135| 154
240 2 4.4 6,7 91| 11,7 145| 174| 205| 238| 273
3 98| 149| 203| 26,1| 322| 388| 457| 53,1| 608
1,5 2,4 3,6 4.9 6,3 7,8 94| 11,0] 12,8| 14,7
250 2 4,2 6,4 87| 112| 138| 16,6 195]| 226] 259
3 94| 14,3| 195| 250 30,8| 37,0] 435| 504| 57,7
") parallel zur Blechebene - ]
Tabelle 31b: Bemessungswiderstinde gegen Stahlversagen bei Querbeanspruchung Vrg;s fir Dammschicht
hp = 160-250 mm fir Sandwichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 22
Sandwichanker FA: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei
Querbeanspruchung
Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:t_gt
ar
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Bemessungswiderstand negen Stahlversagen bei Momentenbeanspruchung Mga.s

Dammschicht Blechdicke Lange L in mm
hD t 80 | 120 | 160 | 200 [ 240 [ 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [mm] [kNm]

1,5 0,36]0,78[1,37[2,12[3,04 [4,13] 539 | 6,82 | 8,41

30 2 0,49 1,08|1,89|2,95|4,23[5,75| 7,50 | 9,48 | 11,70
3 0,76 | 1,68 | 2,96 | 4,62 | 6,63 | 9,02| 11,77 | 14,89 | 18,38
1,5 0,320,68|1,19[1,83|2,62(355| 4,62 | 584 | 7,20 |
40 2 0,50 | 1,06 | 1,85 | 2,86 | 4,09 554 | 7,22 | 9,12 | 11,24 |
3 0,76 | 1,66 2,91 4,51 | 6,46 | 8,77 | 11,44 | 14,46 | 17,84

1,5 0,30 0,62 1,06 |1,62[2,31]3,12| 4,06 | 512 | 6,31

50 2 0,46 0,97 1,66 |2,55(3,63|4,91| 6,39 | 807 | 9,94
|8  lo77|1,66|2,88|4,43|6,33|858]| 11,17 | 14,10 | 17,38

1,5 0,28 | 0,56 | 0,95 | 1,43 2,03 |2,73| 3,54 | 4,46 | 5,49

60 2 0,45 (0,911,554 |2,35|3,33|4.49| 583 | 7,35 | 9,05
3 0,79]1,68]2,87 14,39 | 6,24 [ 8,43 | 10,94 | 13,80 | 16,98

1,5 0,26 |052]0,85]1,27|1,78[2,39] 3,09 | 3,89 | 478

70 2 0,430,386 [1,43]2,16 [3,05]4,09| 530 | 6,67 | 8,20
0,80 | 1,70 [ 2,67 | 4,05 [ 5,73 | 7,72 | 10,01 | 12,60 | 15,50

1,5 0,24 |0,480,771,13[1,58[2,10| 2,71 | 3,39 | 4,16

80 2 0,40)082[1,34|1,99[2,79(3,73| 4,81 | 6,04 | 7,41
3 0,80 |1,55|2,58 | 3,88 | 5,46 | 7,33 | 9,48 | 11,92 | 14,64

1,5 0,23 /044070 [1,02[1,40]|1,86] 238 | 298 | 3,65

90 2 0,38 0,77 1,25 184[255]340] 437 | 546 | 6,69
3 0,80 |1,51]249(3,72]520(6,95] 896 | 11,24 | 13,79

1,5 0,210,41]064092[1,24]|1,63]| 2,07 | 257 | 3,13

100 2 0,37 0,73 [1,17 [ 1,71 2,35 | 3,10 | 3,97 | 4,96 | 6,06
3 0,70 | 1,46 | 2,41 3,57 | 4,96 | 6,59 | 8,47 | 10,60 | 12,97

1,5 0,20 | 0,38 /0,59 /0,81 |1,08[1,40| 1,78 | 2,21 | 2,69

110 2 0,35|069]1,11]1,59|2,17]2.85] 3,63 | 451 | 550
3 0,68 |1,42|2,33]343|4,72]6,25| 8,00 | 9,98 | 12,19

1,5 0,19/0,35]0,53 0,71 |0,95]1,22| 1,55 | 1,92 | 2,33

120 2 0,34 | 0,65 1,05 [1,492,02|263| 3,33 | 4,12 | 501
3 1067137226 |3,29|4,51|593| 7,56 | 9,40 | 11,46

1,5 0,18 0,33 /0,48 0,64 |0,84 |1,08| 1,36 | 1,68 | 2,04

130 2 0,320,62|0,99(1,40|1,88|2,43| 3,06 | 3,75 | 4,53
3 0,65|1,32|2,18(3,17|4,31|564| 7,16 | 887 | 10,78

15 0,17 ]0,31]0,44]057]0,75|0,96] 1,20 | 1,49 | 1,80

140 2 0,31/0,59[0.93[1,32[1,742.21| 2,74 | 3,35 | 4,04
3 0,63 ]1,28|2,103,05|4,13|5,37| 6,78 | 8.38 | 10,16

1,5 0,16 | 0,29 | 0,40 | 0,52 | 0,67 0,86 | 1,07 | 1,32 | 1,61

150 2 0,30/ 056|0,88[1,24|159]2,00]| 247 | 3,02 | 3,63
3 0,62]1,24|202[294]|396]5,13]| 644 | 7,93 | 9,58

1) um die "starke" Achse des Bleches
Tabelle 32a: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei Momentenbeanspruchung Mra,s flr
Dammschicht hp = 30-150 mm fir Sandwichanker FA

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 23

Sandwichanker FA: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei
Momentenbeanspruchung

Z10591.19 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

Bemessungswiderstand gegen Stahlversagen bei Momentenbeanspruchung Meas §
Dammschicht | Blechdicke Lange L in mm
hD t 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[mm] [mm] [kNm
) 0,15| 0,27 | 0,37 | 0,47 [ 0,61 | 0,77 | 0,97 | 1,20 | 1,46
160 2 0,29| 053 | 0,83 | 1,15 | 1,46 | 1,82 | 2,24 | 2,73 | 3,27
3 061| 1,20 | 195 | 284 | 381 | 490 | 6,13 | 7,52 | 9,06
1,5 0,15| 026 | 034 | 043 | 056 | 0,71 | 0,90 | 1,10 | 1,33
170 2 0,28| 0,51 0,79 1,07 1,35 1,67 | 2,05 | 248 | 2,97
3 059| 1,16 | 1,88 | 2,73 | 367 | 470 | 585 | 7,14 | 8,58
1,5 0,14 025 | 0,32 | 0,41 | 052 | 0,66 | 0,83 | 1,01 | 1,22
180 2 0,27| 049 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,583 | 1,87 | 2,26 | 2,71
3 0,58 1,13 | 1,81 | 2,63 | 3,53 | 451 | 559 | 6,80 | 8,14
1,5 0,14 0,23 | 0,30 | 0,39 | 049 | 0,62 | 0,77 | 0,94 | 1,13
190 2 026| 047 | 0,72 | 094 | 116 | 142 | 1,72 | 2,08 | 2,48
3 0,57 1,10 | 1,75 | 2,52 | 3,40 | 433 | 536 | 649 | 7,75
1,5 0,13| 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,58 | 0,72 | 0,87 | 1,05
200 2 025| 045 | 069 | 089 | 1,08 | 1,31 | 169 | 191 | 2,28
3 0,56 1,07 | 1,70 | 2,43 | 3,27 | 4,17 | 5,14 | 6,21 | 7,38
1.5 0,13 021 | 028 | 035 | 044 [ 055 | 0,67 | 0,81 | 0,97
210 2 0,24| 044 | 066 | 0,84 | 1,01 | 1,22 | 1,47 | 1,77 | 2,11
3 055| 1,04 | 1,64 | 234 | 315 | 4,02 | 494 | 588 | 6,90
1,5 0,12] 020 | 027 | 034 | 042 | 052 | 063 | 0,76 | 091
220 2 024| 042 | 063 | 0,79 | 095 | 1,14 | 1,37 | 166 | 1,98
3 054 1,02 | 1,59 | 226 | 3,03 | 3,87 | 468 | 553 | 647
1,5 0,12 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,49 | 0,60 | 0,72 | 0,85
230 2 0,23| 041 | 061 | 0,76 | 0,90 | 1,07 | 1,30 | 1,57 | 1,86
3 052] 099 | 165 | 219 | 292 | 3,70 | 444 | 522 | 6,08
1,5 0,11] 0,19 | 025 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 0,80
240 2 022| 039 | 058 | 0,72 | 0,85 | 1,03 | 1,24 | 149 | 1,76
3 1052 097 | 150 | 212 | 281 | 354 | 421 | 493 | 572
1,5 0,11| 0,18 | 025 | 0,31 | 0,37 | 045 | 0,54 | 0,64 | 0,76
250 2 022] 038 | 056 | 0,69 | 081 | 0,99 | 1,19 | 141 | 1,67
3 051] 095 | 146 | 2,05 | 2,72 | 3,39 | 401 | 467 | 540
" um die "starke" Achse des Bleches
Tabelle 32b: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei Momentenbeanspruchung Mra,s flir
Dammeschicht ho = 160-250 mm flr Sandwichanker FA
PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 24
Sandwichanker FA: Bemessungswiderstdnde gegen Stahlversagen bei
Momentenbeanspruchung

Z10591.19 1.21.8-8119
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tl;l:.lt

Gr
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnik

I. Untere Schicht bewehren

i.1 Sandwichanker MA in untere Schicht einbauen,
Vorsatzschicht unten (Negativverfahren) oder oben (Positivverfahren)

T S / S A

N

7

Blld 1

Sandwichanker MA in Masche einsetzen, ggi. einzelne Stabe der Matte durchtrennen. 1 bzw. 2 Stébe der Ver-
ankerungsbewehrung geméaB Anlage 4, Tabelle 4, durch die obere Rundlochreihe stecken. 1 bzw. 2 Stébe de
Verankerungsbewehrung gemaB Anlage 4, Tabelle 4, parallel zu den unteren Mattenstében durch die untere
Rundlochreihe stecken.

S
g ;

r ~;
# =
N & i 7
S TS P

P 77
- N S Sy

Bld3 ' Bild 4

Sandwichanker MA um ca. 45° drehen, um Anker in der Bewehrung festzuklemmen. Erforderlichenfalls zusatz
lich anrédeln. Durchtrennte Einzelstdbe durch Zulagebewehrung mit gleicher Querschnittsflache erganzen.

Alternativ kann der Sandwichanker MA
nach dem Durchstecken aller Bewehrungs-
stébe sofort an die Mattenbewehrung an-
gerddelt werden, ohne um 45° gedreht zu
werden.

In jedem Fall sind die Einbindetiefen geméaB
Anlage 5, Tabelle 6, einzuhalten.

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 25

Sandwichanker FA: Bemessungswiderstande gegen Stahlversagen bei
Momentenbeanspruchung

Z10591.19 1.21.8-8/19
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Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

PHILIPPGRUPPE

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019

Deutsches

Institut
i DIbt
Bautechnik

“
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Bild 6

Abgewinkelte Verankerungsbeweh-
rung geman Anlage 7, Tabelle 10,
und Bild 6 durch die beiden auBeren
Lécher der oberen Rundlochreihe
stecken.

\ A N ,/"/ N
> /2’ AN ,,/ %

Bild 8

Einbindetiefe gemaB Anlage 6, Tabelle 8 einhalten.

.2 Sandwichanker FA in untere Schicht einbauen,
Vorsatzschicht unten (Negativverfahren) oder oben (Positivverfahren)

AN N o
£ >

Danach Anker an Einbaustelle positi-
onieren, ggf. einzelne Stabe der
Matte durchtrennen. Durch die untere
Rundlochreihe die gerade Veranke-
rungsbewehrung geman Anlage 7,
Tabelle 10, und Bild 7 fihren.

Abgewinkelte Verankerungsbewehrung seitlich umlegen und an der Bewehrungsmatte anrédeln.
Durchtrennte Einzelstibe durch Zulagebewehrung mit gleicher Querschnittsflache ergéanzen.

PHILIPP Sandwichanker MA + FA

Einbauhinweise Sandwichanker FA

Anlage 26

Z10591.19

1.21.8-8/19
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PHILIPP Sandwichplattenankersystem MA / FA

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsc!les
Allgemeine Bauartgenehmigung lnsﬂ:g:
Nr. 2-21.8-2013 vom 20. Februar 2018 Bautechnik

1Il.1 Beton einbringen und untere Schicht verdichten

% "o g o

((( M — )))

Bild 10

lll.2 Verlegen einer Distanzplatte (fiir Vierschichtenplatte)

Bild 11

IV. Warmeddmmung einbauen

\
// A

;’

Bild 12
Dammestoffplatte entsprechend der An- Geteilte Dammplatte seitlich am Anker zu-
kerabmessung ausschneiden. Dam- sammenschieben.

mung iber den Anker schieben und das
ausgeschnittene Dammestoffteil in den
Anker driicken.

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 27

Einbauhinweise fir Sandwichanker MA + FA

Z10591.18 1.21.8-8/19
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PHILIPPGRUPPE

Bauaufsichtliche Zulassung Z - 21.8 - 2013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnsﬂ:gt
Nr. Z-21.8-2013 vom 20. Februar 2019 Bautechnil

V. Verankerungsbewehrung in oberer Schicht ergénzen

GemaB Anlage 4, Tabelle 4 flir den Sandwichanker MA und gem. Anlage 7, Tabelle 10 fiir den Sandwichanker
FA durch die Rundidcher in der oberen Schicht fiihren.

Bilg14 © Bid15

VI. Obere Schicht bewehren

(-] -] -] '}
4% o% o% o% 0% “ I

Bild 16

Bewehrung der oberen Schicht einbauen (ggf. einzelne Stabe der Matte durchtrennen). Einbindetiefen der An-
ker gemaB Anlage 5, Tabelle 6 und Anlage 6, Tabelle 8 einhalten. Durchtrennte Einzelstébe durch Zulagebe-
wehrung mit gleicher Querschnittsflache erganzen.

VII. Obere Schicht betonieren und verdichten

L4 o b l
“ e =D
1

R I IO S

Bild 17

PHILIPP Sandwichanker MA + FA Anlage 28

Einbauhinweise fiir Sandwichanker MA + FA

Z10591.19 1.21.8-8/19
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Vertrauen Sie auf unsere Starke, durch pure Leistung zu Uberzeugen.
Dafur unternehmen wir alles und treten jeden Tag an, um unsere Standards
kontinuierlich weiter zu entwickeln. Die Welt ist in Bewegung. Wir geben ihr Halt.

Willkommen bei der PHILIPP Unternehmensgruppe.

Nachhaltig
und wertvoll

PHILIPPGRUPPE

PHILIPP GmbH
Lilienthalstrasse 7-9

D-63741 Aschaffenburg

Tel.: +49(0)6021/4027-0
Fax: +49(0)6021/4027-440
info@philipp-gruppe.de

24 Std. Hydraulikservice
+49 (0) 6021 / 40 27-500

PHILIPP GmbH

RoRlauer Strasse 70
D-06869 Coswig/Anhalt
Tel.: +49(0) 34903/6 94-0
Fax: +49(0) 34903/6 94-20
info@philipp-gruppe.de

24 Std. Hydraulikservice
+49 (0) 6021 / 40 27-500

PHILIPP GmbH

Sperberweg 37

D-41468 Neuss

Tel.: +49(0)2131/35918-0
Fax: +49(0)2131/35918-10
info@philipp-gruppe.de

24 Std. Hydraulikservice
+49 (0) 2131/ 3 59 18-333

PHILIPP ACON Hydraulik GmbH
Hinter dem griinen Jager 3
D-38836 Dardesheim

Tel.: +49(0)39422/9568-0

Fax: +49(0)39422/9568-29

info@philipp-gruppe.de

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.philipp-gruppe.de

—

PHILIPP Vertriebs GmbH
Leogangerstrale 21

A-5760 Saalfelden / Salzburg
Telefon +43(0)6582/7 04 01
Telefax +43(0)6582/7 040120
info@philipp-gruppe.at
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